Vis a téte cylindrique (C HC) a six pans creux

Socket head cap screws

DIN 912"

ISO 4762 NFE 25-125
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Matiére: acier Limite d'élasticité 0,2%: 5
Matenal: steel Proof stress 0,2%: 1080 N/mm
Classe de résistance: Allongement a la rupture: .
. 12.9 . . min. 8 %
Property class: Elongation after fracture:
Résistance a la traction: 5
Tensile strength: 1200 N/mm
dy (M1,4)2] M1,6 M2 M2,5 |(M2,6)2 M3 M4 M5 M6 Ms M10 | Mi2
da 2,6 3 38 45 5 55 7 8.5 10 13 16 18
fb Long. nom./length| 14 15 18 17 18 20 22 24 28 32 36
ik 1.4 1.6 2 25 286 3 4 5 6 8 10 12
S 1.3 1.5 1.5 2 2 2,5 3 4 5 6 § 10
tmin. 06 07 | 1 1.1 12 1,3 2 2,5 3 4 5 6
| Charge d'épr. en N 1210 1970 3200 4880 8520 13800 19500 35500 56300 81800
| Proof load (N)
ldy (M14) [ M16 [(M18)2 | m20 [ (M22)2 | M24 | (M27)2| Mm30 | (m33)2| m3e (Ma2) | (Mmas)
Lda 21 24 27 30 33 36 40 | 45 50 | 54 63 | 72
fb Long. nom./length| 40 44 48 52 56 60 66 72 78 84 B 96__108_
k 14 16 18 20 22 24 27_ _~3_Oq s 33__ 36_ B 42 48
E% 12 14 14 7 Voo’ e 22 24 o7 | 32 | 3
‘tmin. 7 8 9 | 10 " 1 1‘2‘_ 135 | 155 1 _1_48_ - __19*__“*_2_4*____28_
ifCharge d'épr.en N 112000 | 152000 | 186000 | 238000 | 294000 | 342000 | 445000 | 544000 | 673000 | 792000
| Proof load (N)




